
  سوزن زني شدههاي لايهبررسي عوامل سوزن زني بر استحكام 
 

 ٢،  شهرام شكوهي ١مجيد صفر جوهري

  دانشيار و عضو هيأت علمي دانشكده نساجي، دانشگاه اميركبير-١
 هيأت علمي پارك علم و فناوري يزد  -٢


 چکيده
خورده  هاي سوزن ي استحكام و ازدياد طول پارچهفردي بر روه  داراي تاثير منحصر بلايه  زنيعمق نفوذ سوزن و ميزان سوزن

 در مقادير   كن ولي مي شوندخورده   هاي سوزن  ازدياد طول پارچه   اين دو فاكتور ابتدا باعث افزايش ميزان استحكام و        . باشد مي
در اين پروژه . گردند ميتوليدي  لايه از بين رفتن ساختار  باعث شكستگي الياف و زياد،عمق نفوذ سوزن نيززني و بالاي سوزن

هدف بررسي تاثير پارامترهاي عمق نفوذ سوزن و ميزان سوزن زني بر استحكام و ازدياد طول تا حد پارگي لايه سوزن زني                      
نتايج به دست آمده با زياد شدن ميزان عمق نفوذ و تراكم سوزن زني، افزايش استحكام و ازدياد طول تا حد                      . شده مي باشد 

در ادامه تاثير هر يك از ماشين هاي . اين افزايش داراي نقاط بهينه مي باشد.  شده را نشان مي دهندپارگي لايه هاي سوزن زني
آنچه به روشني ديده مي شود آن است كه خصوصيات منسوج           . سوزن زني بر روي خواص محصول نهايي بررسي شده است        

 .سوزن خورده بيشتر تحت تاثير پارامترهاي ماشين دوم سوزن زني مي باشد
 

ميزان سوزن زني،عمق نفوذ سوزن،فاصله بين صفحات زيرين و رويين،ميزان پيشروي لايه در هر سيكل                :واژگان كليدي 
 سوزن زني


