
 در اكسايش نوري (Remafin Green)تأثير رنگدانة سبز 
 پلي پروپيلن محتوي پايداركننده اي از نوع آمين هاي بازدارنده

 
٢ محمد حقيقت كيش-١زهرا احمدي

 

 مهندسي شيمي نساجي و علوم الياف، دانشگاه صنعتي امير كبير،دانشجوي دكتري-١
 ساجي دانشگاه صنعتي امير كبيرت علمي با درجه استاد دانشكده مهندسي نأعضو هي-٢
 

 چكيده
 و پايدار كننده نوري از نوع Remafix Greenبا نام تجارتي Novacromeدر اين مقاله بر هم كنش بين رنگدانه سبز 

 Tinuvin 770و با نام تجارتي)  با وزن مولكولي پايين (  Hindered Amine Light Stabilizerآمين بازدارنده 
 ميكرون محتوي رنگدانه و پايدار ١٠فيلم پلي پروپيلن با ضخامت حدود .  بررسي شده استIrganox 1010ضد اكسنده  و

كننده نوري وضد اكسنده در معرض تابش لامپ زنون قرار گرفت، سپس فيلمهاي نور ديده با استفاده از طيف سنجي فروسرخ 
پس از پرتودهي فيلمهاي پلي پروپيلن كه محتوي .دو كالريمتري روبشي تفاضلي و ميكروسكوپ نوري مورد مطالعه واقع شدن

. پـايدار كنـنده نـوري و رنگدانـه بودنـد تغيـيرات كمتري نسبت به نمونه رنگي بدون پايدار كننده در نقطه ذوب نشان دادند         
 همچنيـن محصولات حاصل از اكسايش نظير گروههاي كربونيل جذب كمتري را در نمونه هاي فيلم پلي پروپيلن نور ديده           

اكسايش نوري با تغيير تركيب درصد پايدار كننده اختلاف زيادي را . محتوي پايدار كننده نوري به همراه رنگدانه نشان دادند 
نمونه هاي فاقد پايدار كننده پس از پرتو دهي نسبت به نمونه هاي محتوي پايدار كننده شكننده تر بودند اما در . نشان ندادند

و يا قالب  ت سطحي مشاهده شده در اغلب نمونه ها مشابه بوده كه احتمالا متاثر از فرايند اختلاطتصاوير ميكروسكوپي، تغييرا
 . گيري بوده است
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